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Сырье 

O Кристалл кварца имеет 

вид шестигранной 

призмы с двумя 

шестигранным 

пирамидами на концах.  

Рис. 1 Форма естествественного кристалла кварца 2 



Разделка и ориентация заготовок 

O Граней в кристалле 

кварца по шесть (всего 

кристалле может быть до 

30 граней):  

O m-грани, или 

призматические;  

O R-грани;  

O r-грани.  

 
Рис. 2 Грани кристалла кварца 
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Разделка и ориентация заготовок 

Рис. 3 Оси в кристалле кварца Рис. 4 Возможные варианты первоначальной 

ориентации кристаллических элементов 
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Разделка и ориентация заготовок 

Рис. 5 Примеры изображения одноповоротных 

типовых срезов кристаллических элементов 
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Таблица 1.  

Условные обозначения типовых 

кристаллических срезов 



Очистка и травление 

Рис. 6 Поверхность пластинки _______после шлифования и--------- после травления 
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Очистка и травление пластин 
АТ-срез 

Рис. 12 Профиль травления кристаллического элемента 
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Спасибо за внимание! 
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